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ELEMENTBAU

Farbbeton und Oberflächen 

Farbbetone werden durch Zugabe von Farbpigmenten, Weis-
szement oder besonderen Zuschlagsstoffen individuell her-
gestellt. Durch die Kombination dieser Zugabemöglichkeiten 
können fast alle Farbtöne erreicht werden. Die Oberflächen 
können unterschiedlich und individuell nach Kundenwunsch 
hergestellt werden. Ohne Bearbeitung entsteht bei der 
Herstellung eine schalungsglatte Oberfläche, die durch die 
natürliche Farbgebung des Zements und der Zuschlagsstoffe 
geprägt ist.

Folgende Oberflächen können als Alternative gewählt werden:
•	geschliffen
•	sandgestrahlt
•	gestockt
•	gewaschen


